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ประเด็นการจัดการความรู้  

 ประเด็นที่ 1  นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 ประเด็นที่ 2  นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านการวิจัย 
 ประเด็นที่ ๓  นวัตกรรมการให้บริการวิชาการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา  

   ประเด็นที่ ๔  นวัตกรรมในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0 (ตามแนวทางของ ก.พ.ร.) 
  
1. บทนำ 

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีตที่เป็นปัญหา 

 จุดเริ่มต้นของการศึกษาและทดลองครั้งนี้ เนื่องจากภาวะปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่
ได้รับผลกระทบด้านราคายางที ่ตกต่ำและการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาพยุงราคายางซึ ่งถือเป็นปัญหา
ระดับประเทศ และสำหรับในปี 2562 ของจังหวัดยะลา มีเหตุการณ์สำคัญคือเกษตรกรชาวสวนยางพารา
รวมตัวกันเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่ภาครัฐบาลให้ช่วยเหลือโดยการพยุงราคาซื้อขายน้ำยางพารา ซึ่งคณะผู้ศึกษา



ต่างเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหานี้ จึงทำการศึกษาและทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการ
ใช้น้ำยางพาราดิบ ซึ่งเบื้องต้นได้ทำการทบทวนงานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้องในอดีต ซึ่งพบว่า ประเทศไทยเป็น
ผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติ (Natural Rubber : NR) เป็นอันดับ 1 ของโลก มีศักยภาพด้านการผลิต
โดยประมาณปีละ 3.024 ล้านตัน ซึ่งจำนวนนี้คิดเป็น 1 ใน 3 ของการผลิตยางพาราโลก และมีกำลังการผลิต
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 5 ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ผลผลิตเหล่านี้ได้จากยางธรรมชาติพันธ์ุ Hevea 
Brasilliensis ซึ่งมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ สำหรับ
ประเทศไทยมีสวนยางพาราประมาณ 15.30 ไร่ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในจังหวัดภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในจำนวนนี้พบว่า กว่าร้อยละ 93  เป็นสวนยางขนาดเล็กที่มีเนื้อที่สวนยาง
อยู่ระหว่าง 13 ถึง 25 ไร่ มีจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งสิ้น 6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งประเทศ (ภัคดี บุญเจริญ. 2552) ซึ่งหากพิจารณาต้นทุนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ จากเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราขนาดเล็ก ทั้ง 4 ภาค ด้วยการคิดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยในภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า ต้นทุน
เฉลี ่ยราคายางแผ่นดิบกิโลกรัมละ  47.17 บาท  ในขณะที่  ราคาจำหน่ายยางแผ่นดิบในประเทศตลอด
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2559-2561) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงกิโลกรัมละ 38.55 - 51.15 บาท (การยาง
แห่งประเทศไทย, 2562) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาด
เล็กทั้ง 4 ภาคส่วนใหญ่ประสบภาวะขาดทุนสะสมทางการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง พบว่าสถาบัน
เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศทำหน้าที ่หลักในการดำเนินการรวบรวมผลผลิตยางพารา เพื ่อเปิดให้
ผู ้ประกอบการยางพาราประมูลหรือทำการตกลงราคาเท่านั้น ส่วนการแปรรูปผลผลิตจากยางพารามีการ
ดำเนินการน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่ทำการที่แน่นอน อาศัยเช่าพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นพ้ืนที่ทำการ 
ขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิต และขาดเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการ ( กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ 
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2557) 
 
สภาพทั่วไป 

 จากที่มาของปัญหาข้างต้น รวมทั้งสภาพทั่วไปของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดยะลา 
มิได้มีการนำน้ำยางพาราดิบมาแปรรูป เป็นเพียงการนำน้ำยางพาราดิบไปขายให้ผู้รับซื้อน้ำยางดิบเท่านั้น ทำ
ให้รายได้ที่เกิดขึ้นจากการทำเกษตรสวนยางพาราเกิดขึ้นน้อย  ทั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่พบว่า ขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปน้ำยางพาราดิบ และมีความสนใจใน
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่าย อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรชาวสวนยางพารานำน้ำยางพาราดิบไปขาย
ให้กับผู้รับซื้อ ซึ่งผู้รับซื้อจะนำไปแปรสภาพเป็นน้ำยางข้นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ และหาก
เกษตรต้องไปซื้อน้ำยางข้นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จะทำให้ต้นทุนในการผลิตภัณฑ์นั้นสูงขึ้น  จึงเป็นโจทย์สำคัญ
สำหรับคณะผู้จัดทำในการนำน้ำยางพาราสดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เท่านั้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดย
เกษตรกรสามารถนำน้ำยางพาราดิบที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทันที 
 
  

https://www.rakbankerd.com/agriculture/print.php?id=2691&s=tblplant
http://www.rubber.co.th/rubber2012/menu5.php
http://www.rubber.co.th/rubber2012/menu5.php
http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=682
http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=682


ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้ศึกษาได้ประชุมและมีความคิดเห็นร่วมกันในการนำน้ำยางดิบ
จากเกษตรกรชาวสวนยางพารามาเพ่ิมมูลค่าโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อทดแทนการผลิตยางพาราแบบ
ดั้งเดิม โดยหลักคิดของคณะผู้จัดทำ คือ (1) วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นน้ำยางดิบจากเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราเทา่นั้น ซึ่งทั่วไปในการนำน้ำยางมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จะใช้น้ำยางข้น (2) เทคโนโลยีนำมาใช้ใน
การแปรรูปต้องใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เกษตรกรชาวสวนยางพาราเมื่อได้รับการอบรมแล้วต้องสามารถนำองค์
ความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้ทันที ซึ่งทั่วไปใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้เกษตรกรไม่มีทุนทรัพย์มากพอในการจัดหา 
และ (3) ผลิตภัณฑ์ต้องตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ นำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ผลิตภัณฑ์ที่คณะผู้จัดทำได้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น คือ ผลิตภัณฑ์จาก
น้ำยางพาราดิบ โดยในครั้งนี้ จะเสนอกระถางปลูกต้นไม้จากผ้าเคลือบน้ำยางพารา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่น โดย
คุณสมบัติของกระถางปลูกต้นไม้จากผ้าเคลือบน้ำยางพาราสามารถเก็บความชื้นได้ดี ตัดวงจรการแพร่กระจาย
ของโรคพืชที่อยู่ในดินทำให้สามารถปลูกพืชในพ้ืนที่ซ้ำๆ กันได้ มีอายุการใช้งานยาวนานไม่น้อยกว่า 10 ปี และ
มีสีสันที่หลากหลายตอบโจทย์เกษตรยุคใหม่ รวมถึงสามารถนำไปปลูกพืซได้ในทุกพ้ืนที่ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่ทำการ
เกษร และชุมชนเมือง ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พบว่า 
ผู้ประกอบการในจังหวัดยะลายังไม่ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้มาจำหน่ายในพ้ืนที่แต่อย่างใด 
 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตน้ำยางพาราดิบเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา 
 

เป้าหมาย  
1. เกิดผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราดิบมากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์  
2. การผลิตใช้น้ำยางพาราดิบเท่านั้น  
3. สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับน้ำยางพาราดิบได้  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 
6. ผู้ที่พบเห็นเกิดความพึงพอใจและการตระหนักเห็นคุณค่า 

7. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 
 
 
 
 

 2. ลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ขั้นที่ 1  



ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับยางธรรมชาติ (Natural Rubber : NR) สารเคมีสำหรับยาง ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับน้ำยางสด และชนิดผ้าที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  

ขั้นที่ 2  
สัมภาษณ์เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพ้ืนที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการในการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราดิบ 
ขั้นที่ 3  

การสำรวจตลาดโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านขายพืชพันธ์ไม้ในจังหวัดยะลา 
ขั้นที่ 4   

การทดสอบระดับการคงรูปของน้ำยางธรรมชาติ 
1.  ทดสอบการจับก้อนของยางด้วยคลอโรฟอร์ม (Chloroform-coagulation Test) กวนน้ำยาที่

ผสมกับคลอโรฟอร์มในปริมาณท่ีกำหนด (โดยทั่วไปใช้สัดส่วน 1 : 1) และให้ประมาณระดับการคงรูปจาก
ลักษณะที่ก้อนยางจับตัว 

2.  ทดสอบการบวมพอง (equilibrium-swelling test) ประเมินระดับการคงรูปของน้ำยางจากการ
บวมพองของฟิล์มยางแห้งภายหลังจากการแช่ให้บวมพองภายใต้เงื่อนไขท่ีควบคุม และใช้ตัวทำละลายในการ
แช่ชิ้นทดสอบ 

3. ทดสอบค่ามอดูลัสคลายตัว (relaxed-modulus test) ประเมินระดับการคงรูปของน้ำยางโดยใช้
ค่า relaxed-modulus at 100% extension (MR 100) ของฟิล์มยางแห้ง 

4.  ทดสอบพรีวัลคาไนมอดูลัสคลายตัว (prevulcanizate relaxed-modulus) 
ขั้นที่ 5   

คัดเลือกผ้าที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งผ้าด้ายดิบมีความเหมาะสม 

ขั้นที่ 6  
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

1.  อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้้ในการทดลอง 
1.1 สารเคมี 

1.1.1 น้ำยางดิบ (Nature Latex, NR) มีลักษณะของเหลว สีขาวขุ่น คล้ายน้ำนม 

1.1.2 โพแทสเซียม ไฮดรอกไซต์ (Potassium Hydroxide) มีลักษณะของเหลวสี
ขาว ทำหน้าที่เป็นสารเพ่ิมความคงตัว 

1.1.3 โพแทสเซียม ลอเรต (Potassium Laureate) มีลักษณะของเหลวคล้ายๆ สบู่ 
ทำหน้าที่เป็นสารเพ่ิมความเสถียร 

1.1.4 กำมะถัน (Sulphur, S) มีลักษณะผงสีเหลือง ทำหน้าที่เป็นสารทำให้ยางคงรูป 

1.1.5 วิงสเตย์แอล (Wingstay L) มีลักษณะผงสีน้ำตาลอ่อน ทำหน้าที่เป็นสาร
ป้องกันการเสื่อมภาพ 



1.1.6 ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide, Zno) มีลักษณะผงสีขาว ทำหน้าที่เป็นสาร
กระตุ้น 

1.1.7 ติตาเนียมไดออกไซค์ (Titanium dioxide, Tio2) มีลักษณะผงสีขาว ทำหน้าที่ 
ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสีสัน 

1.1.8 แซดดีอีซี (Zinc diethyl dithiocabamate, ZDEC) มีลักษณะผงสีขาว ทำ
หน้าที่เป็นสารตัวเร่ง 

1.1.9 Colour เป็นสารทำให้เกิดสี 
 

1.2 อุปกรณ์การทดลอง 

1.2.1 บีกเกอร์ (Beaker) 
1.2.2 ตู้อบ (Oven) 
1.2.3 ช้อนตักสาร (Spatula) 
1.2.4 เครื่องกวนผสมน้ำยาง (Overhead Stirrer) 
1.2.5 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (Balance) 
1.2.6 ปืนพ่นน้ำลม (Spray gun) 
1.2.7 ท่อยางขนาดเล็ก (Catheters) 
1.2.8 กรรไกร (Scissors) 
1.2.9 ผ้าดิบ (Calico) 

2. สูตรที่ใช้ทดลอง 

ตารางท่ี 2 แสดงสูตรที่ใช้ทดลอง 

กลุ่มของสารสารเคมี สารเคมี ปริมาณที่ใช้ 
(กรัม) น้ำยางสด 30 เปอร์เซนต์ - 333 

สารเพ่ิมความเสถียร ด่าง (KOH) 5 

สารให้ความแข็งแรง กัมมะถัน (Sulphur) 1 

สารตัวเร่ง (ZDEC) 2 

สารกระตุ้น (ZnO) 2 

สารป้องกันการเสื่อม Wingstay L 2 

สารเสริมอ่ืนๆ ไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ (TiO) 1 

สี (Colour) 2 
 



 

3. วัตถุดิบหลัก 

3.1 น้ำยางสด 

3.2  ด่าง (KOH) 
3.3  กัมมะถัน (Sulphur) 
3.4  สารตัวเร่ง (ZDEC) 
3.5 สารกระตุ้น (ZnO) 
3.6 สารป้องกันการเสื่อม (Wingstay L) 
3.7  ไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ (TiO) 
3.8  สี (Colour) 

4. วิธีการทดลอง 

                4.1 เตรียมอุปกรณ์ในการเตรียมทดลอง 

4.1.1 กรรไกร 

4.1.2 บีกเกอร์ 
4.1.3 ขาตั้งสำหรับพ่นผ้า 

4.1.4  เครื่องชั่ง 

4.1.5 ผ้าดิบ 

4.2 เย็บผ้าให้เป็นทรงกระถางต้นไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

        รูปที่ 1 กระถางผ้าด้ายดิบ 
 
ขั้นที่ 7 การทำกระถางต้นไม้จากน้ำยางสด 

7.1 ชั่งน้ำยาง และสารเคมี 

7.2 นำน้ำยางและสารเคมีมาทำการผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
 
 
 



 

 
 
 
 

รูปที่ 2 การผสมน้ำยางและสารเคมี 
7.3 พ่นน้ำใส่ผ้าทรงกระถางต้นไม้ที่เตรียมไว้ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงการพ่นเพ่ือเคลือบผ้าด้วยน้ำยางคอมพาวด์ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แสดงการตากแดดหลังการฉีดพ่น 
ขั้นที่ 8 การคำนวณต้นทุนการผลิต 

ตารางท่ี 3 แสดงต้นทุนต่อหน่วย 

กลุ่มของสารสารเคมี สารเคมี กรัม ราคาต่อ
หน่วย 

ปริมาณที่ใช้ 
(กรัม) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(กรัม) 

น้ำยางสด 30 เปอร์เซนต ์ - 1,000 40 3,330 40 

สารเพิม่ความเสถียร ด่าง (KOH) 500 250 50 25 

สารให้ความแข็งแรง กัมมะถัน (Sulphur) 1,000 110 10 1.10 

สารตัวเร่ง (ZDEC) 1,000 350 20 5 



กลุ่มของสารสารเคมี สารเคมี กรัม ราคาต่อ
หน่วย 

ปริมาณที่ใช้ 
(กรัม) 

ต้นทุนต่อหน่วย 
(กรัม) 

สารกระตุ้น (ZnO) 1,000 150 20 3 

สารป้องกันการเสื่อม Wingstay L 1,000 110 20 7 

สารเสรมิอื่นๆ ไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ (TiO) 1,000 250 10 1.10 

สี (Colour) 1,000 200 20 4 

รวม 7,500 1,460 3,480 86.20 

 
 

หมายเหตุ  1. ปริมาณส่วนผสมที่ใช้ทั้งสิ้น 3,480 กรัม ใช้เคลือบผ้าต่อชิ้น 375 กรัม ได้กระถางปลูก 
จำนวน 9.28 ใบ 

  2. ต้นทุนต่อใบ = ราคาผ้าดิบ+ค่าตัดเย็บกระถางปลูก+ต้นทุนส่วนผสมสารเคมี 
                                        = 30+40+9.28 
            = 79.28 บาท 
 

ลำดับขั้นตอนกระบวนการ (Flow Chart) 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 3.  ผลการดำเนินการ 

เป้าหมาย-ตัวชี้วัด 
1. เกิดนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางสดจำนวนมากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ (บรรลุเป้าหมาย) 
2. การผลิตใช้น้ำยางพาราดิบ (บรรลุเป้าหมาย) 
3. เพ่ิมมูลค่า และสร้างนวัตกรรมที่สร้างข้ึนสามารถนำไปใช้ได้จริง (บรรลุเป้าหมาย) 
4. เกิดความร่วมมือเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย (บรรลุเป้าหมาย) 
5. สร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษาด้วยการปฏิบัติจริง (บรรลุเป้าหมาย) 
6. บุคคลทั่วไปเกิดความพึงพอใจในตัวผลงาน 

ขัน้ท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรม ขัน้ท่ี 2 สมัภาษณ์เกษตรกร ขัน้ท่ี 3 ส ารวจตลาด 

ขัน้ท่ี 4 ทดสอบความคงรูปของน า้ยาง ขัน้ท่ี 5 การคดัเลือกผ้า ขัน้ท่ี 6 

กระบวนการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ 
ขัน้ท่ี 7 การท ากระถางต้นไม้ ขัน้ท่ี 8 การค านวณต้นทนุการผลิต 



7. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรชาวสวนยางพารา (ยังมิได้ดำเนินการ) 
 

เมื่อดำเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แล้ว ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาสำคัญในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้ คือ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลามีการขายน้ำยางพารา
ดิบเพียงอย่างเดียว และขายต่อให้กับผู้ค้ากลาง ทำให้ราคาน้ำยางพาราที่ขายมีราคาต่ำ สร้างรายได้ให้
เกษตรกรได้น้อยทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบปัญหา ซึ่งการสร้างผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากน้ำ
ยางพาราดิบทำให้เพิ่มมูลค่าน้ำยางพาราสดเพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำยังมิได้นำองค์ความรู้ที่ได้นี้ถ่ายทอดสู่
ชุมชน เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน 
  

 4. บทเรียนที่ได้รับ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ คือ  
1. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ และมุ่งช่วยเกษตรกรชาวสวนยางพารา

จะทำให้คณะผู้จัดทำมีพลังในการสร้างสรรค์งาน  
2. ผลงานที่เกิดขึ้นได้มาจากการลองผิดลองถูกจนสามารถสร้างชิ้นงานที่มีคุณค่าได้ต้องใช้ความ

พยายาม 
3. ผู้จัดทำมิได้มีความเชี่ยวชาญหรือมีวุฒิการศึกษาเรื่องนี้โดยตรง แต่ใช้การบูรณาการศาสตร์ และ

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
4. การจะผลิตผลงานสักชิ้นนั้น ต้องประเมินปัญหา สำรวจความต้องการกับผู้ที่เก่ียวข้อง และ

ประเมินความพอใจของผู้พบเห็นในตัวผลงาน 

5. การทบทวนวรรณกรรม และการนำหลักการของการวิจัยมาใช้ทำให้เกิดการค้นหาคำตอบทีช่ดัเจน 
  
5.  ปัจจัยความสำเร็จ 

1. คณะผู้จัดทำมิได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา แต่มีเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันอื่นๆ 
2. คณะผู้จัดทำเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็น และตกผลึกร่วมกัน ทำให้เมื่อลงมือดำเนินการจริงจึง

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3. เกิดปัญหาในการดำเนินการกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง จะนำปัญหานี้มาคุยกันเพ่ือหาทางลด

ช่องว่างของปัญหา 
ข้อพึงระวัง 
งานนี้เป็นการทดลองซึ่งต้องใช้ความพยายามในการสร้างผลงานสูง ดังนั้น ทีมงานทุกคนต้องรับฟัง 

เติมเต็มซึ่งกันและกัน ใครมีความรู้เรื่องอะไรให้ดำเนินการตามความถนัดของตนเองเป็นหลัก รวมทั้งการ
วางแผนงานที่ชัดเจน จะช่วยให้ผลงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา 
  
6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และ/หรือรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 



เผยแพร่ผลงานในการประกวดนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การประกวดนวัตกรรม งาน มรย. วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น” ในชื่อผลงานเรื่อง กระถาม
ผ้าเคลือบยางพารา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และได้รับการชื่นชมจากคณะแขกผู้มีเกียรติในงาน อาทิ อดีต
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีนครยะลา หัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ นายกสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา ทั้งนี้ อดีตผู้ว่าราชการ และนายกเทศมนตรีนครยะลาได้ติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากผู้จัดทำ
ยังมิได้เตรียมการกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการนำน้ำยางพารามาผลิต จึงทำให้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
เลื่อนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 
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รูปที่ 5 แสดงการข้ึนรับรางวัลบนเวที 
 
 

 
 

รูปที่ 6 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและผลิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 กระบวนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ผลงานผลิตภัณฑ ์


